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บทคัดยอ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาผลกระทบของความสามารถในการรับกําลังอัด และการดูดกลืนน้ําของบล็อก
ประสานวว. เมื่อผลิตดวยความหนาแนนท่ีแตกตางกัน  การวิจัยจะการผลิตบล็อกประสาน วว. จากดินลูกรังจังหวัดราชบุรีช้ันคุณภาพ 
A-2-4 ท่ีอัตราสวนปูนปอรตแลนดตอดินลูกรังเทากับ 1:5,1 :7 และ1:9  อัดดวยเครื่องอัดแบบมือโยก 45 ตัวอยางตออัตราสวนโดยไมมี
การควบคุมน้ําหนักตอกอนเพื่อใหความหนาแนนแตกตางกันจํานวน บมจนครบ 28 วัน น้ํามาหาคาการดูดกลืนน้ํา ความหนาแนนแหง 
และทดสอบกําลังอัด ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการรับกําลังอัด และการดูดกลืนน้ําจะขึ้นอยูกับคาความหนาแนนแหงปนหลัก 
โดยกําลังอัดจะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความหนาแนนแหงสูงข้ึน และมีคาลดลงเมื่อความหนาแนนแหงนอยลง สวนการดูดกลืนน้ําจะมีคาลดลง
เมื่อความหนาแนนแหงสูงข้ึน และจะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความหนาแนนแหงลดลง 
 
ABSTRACT : This research have objective for studies about capacities of compressive strength and water absorption of 
Blockprasan at different density. The research make Blockrasan from Ratchaburi laterite quality classified A-2-4 mixed at ratio of 
Portland Cement per laterite 1:5, 1:7 and 1:9 compress by hand press machine 45 samples not control the weight per unit for different 
density curing 28 days test for dry density, compressive strength and water absorption. The results shows that the capacities of 
compressive strength and water absorption have dependent on dry density by compressive strength increase when dry density increase and 
decrease when dry density decrease. In the case of water absorption has decrease when dry density increase and increase when dry density 
decrease. 
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